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Об аттестации сварочного производства

Управление государственного строительного надзора Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, рассмотрев 

Ваше обращение, поступившее по информационным системам общего 

пользования, сообщает следующее.

Согласно пункту 1.9 Порядка применения сварочных технологий при 

изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для 

опасных производственных объектов (РД 03-615-03), утвержденного 

постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103,

зарегистрированным Минюстом России 20.06.2003 за per. № 4811,

производственную аттестацию технологии сварки и наплавки осуществляют 

с целью подтверждения того, что организация, занимающаяся изготовлением, 

монтажом, ремонтом или реконструкцией технических устройств, 

оборудования и сооружений, применяемых на опасных производственных 

объектах (далее -  ОПО), обладает техническими, организационными 

возможностями и квалифицированными кадрами для производства сварки 

(наплавки) по аттестованным технологиям, а также проверки того, что сварные 

соединения (наплавки), выполненные в условиях конкретного производства по 

аттестуемой технологии, обеспечивают соответствие требованиям к опасным 

производственным объектам общих и специальных технических регламентов,
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а до их вступления в силу - нормативных документов, конструкторской (в части 

требований к сварке и контролю качества) и технологической документации.

При этом следует отметить, что объем сварочных работ на поднадзорных 

Ростехнадзору или иным уполномоченным органам по осуществлению 

контроля и надзора на объектах, технических устройствах и сооружениях ОПО, 

для осуществления которых требуются аттестованные сварщики, составляет 

приблизительно 10% от всего выполняемого объема сварочных работ, и для 

проведения сварочных работ, не затрагивающих конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности зданий и сооружений, аттестация 

сварочного производства, предусмотренная РД 03-615-03, не обязательна.

Перечень групп технических устройств ОПО, сварка (наплавка) которых 

осуществляется аттестованными сварщиками с применением аттестованных 

сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки 

(наплавки), утвержден приказом Ростехнадзора от 09.06.2008 № 398а.

Указанные в Вашем обращении неответственные конструкции 
электротехнических устройств (кабеленесущих систем) в данный перечень не 
входят.
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